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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта оценки соответствия
	Код
	Обозначение документа, устанавливающего требования к
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения

	
	
	
	объекту оценки соответствия
	порядку подтверждения соответствия
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7 ТР
	масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных. поршневых двигателей)
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 8581-78
ГОСТ 10541-78
ГОСТ 12337-84
ГОСТ 17479.1-85 (до 01.01.2019)
ГОСТ 17479.1-2015
ГОСТ 21743-76
ГОСТ Р 51634-2000
ГОСТ ISO 6743-15-2013
СТ РК 2471-2014
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 820 0
из 3403

	8 ТР
	масла трансмиссионные
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 17479.2-85 (до 01.01.2019)
ГОСТ 17479.2-2015
ГОСТ 23652-79
СТ РК 2472-2014
СТ РК 2473-2014
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 880 0
из 2710 20
из 3403

	9 ТР
	масла гидравлические
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 10363-78
ГОСТ 17479.3-85
ГОСТ 20734-75
ГОСТ 28549.5-90 (до 01.01.2019)
ГОСТ ISO 6743-4-2013
СТ РК 2467-2014
СТ РК 2468-2014
СТ РК 2470-2014
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 840 0
из 3403

	10 ТР
	масла индустриальные
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 13374-86
ГОСТ 17479.4-87
ГОСТ 20799-88
ГОСТ 21791-76
ГОСТ 28549.1-90
ГОСТ 28549.2-90
ГОСТ 28549.10-91
ГОСТ 28549.11-91
ГОСТ 28549.13-91 (до 01.01.2019)
ГОСТ ISO 6743-13-2013
ГОСТ ISO 6743-6-2013
ГОСТ ISO 6743-14-2013
СТ РК ISO 3448-2014
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 820 0
из 2710 19 880 0
из 2710 19 980 0
из 2710 20
из 3403

	11 ТР
	масла компрессорные
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 5546-86
ГОСТ 28549.3-90 (до 01.01.2019)
ГОСТ 28549.4-90 (до 01.01.2019)
ГОСТ ISO 6743-3-2013
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 820 0
из 3403

	12 ТР
	масла турбинные
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 9972-74
ГОСТ 10289-79
ГОСТ 29174-91
ГОСТ ISO 6743-5-2013
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 820 0
из 3403

	13 ТР
	масла антикоррозионные
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 28549.8-90
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 920 0
из 3403

	14 ТР
	масла электроизоляционные
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 982-80
ГОСТ 5775-85
ГОСТ 10121-76
ГОСТ 12869-77
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 940 0
из 3403

	15 ТР
	масла базовые
	
	ТР ТС 030/2012
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 980 0
из 2710 20
из 3403

	16 ТР
	пластичные смазки
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 2712-75
ГОСТ 3276-89
ГОСТ 6267-74
ГОСТ 8551-74
ГОСТ 9433-80
ГОСТ 14056-79
ГОСТ 14296-78
ГОСТ 16728-78
ГОСТ 19337-73
ГСОТ 19774-74
ГОСТ 19782-74
ГОСТ 20421-75
ГОСТ 20458-89
ГОСТ 23258-78
ГОСТ 28549.9-90 (до 01.01.2019)
ГОСТ ISO 6743-9-2013
ГОСТ ISO 12924-2013
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19
из 2710 20
из 3403

	17.1 ТР
	охлаждающие жидкости, в том числе смазочно-охлаждающие жидкости
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 25821-83
ГОСТ 28084-89
ГОСТ 28549.7-90
ГОСТ 28549.12-91
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 19 290 0
из 2710 19 920 0
из 2710 20
из 3403
из 3820 00 000 0

	17.2 ТР
	тормозные жидкости
	
	ТР ТС 030/2012
	ТР ТС 030/2012
	
	из 3819 00 000 0

	18 ТР
	отработанная продукция
	
	ТР ТС 030/2012 
ГОСТ 21046-86 (до 01.01.2019)
ГОСТ 21046-2015
	ТР ТС 030/2012
	
	из 2710 91 000 0
из 2710 99 000 0
из 3825 50 000 0
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