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	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	
	Приложение №1

	
	к аттестату аккредитации 

	
	№ BY/112 2.0648

	
	от 13.04.1998

	
	на бланке № ___________

на 6 листах

	
	редакция 02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2023
лаборатории металлофизики и механических испытаний 

центральной заводской лаборатории
Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ»- управляющая

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование 

характеристики (показатель, 

параметры)
	Обозначение 

документа, 

устанавливающего требования к 

объекту
	Обозначение 

документа, 

устанавливающего метод исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила 

отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. 40 лет Октября, 4, 222160, г. Жодино, Минская область

	1.1

*
	Оборудование, работающее под избыточным давлением


	24.10/

32.115
	 Оптический контроль:

- визуальный метод, 
- внешний осмотр и 

измерения:
- сварные соединения;


	ГОСТ 1050-2013

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 8713-79

ГОСТ 11533-75

ГОСТ 11534-75

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 30242-97

ГОСТ 23055-78

ГОСТ 19281-2014

ГОСТ 10705-80

ГОСТ 8731-74
СТБ ISO 5817-2019

СТБ ISO 15614-1-2009

Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением утв. Постановлением МЧС РБ  28.01.2016 г., № 7
Правила аттестации 

сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной
сварке плавлением.

Утв. Госпроматомнадзор РБ протокол от 27.06.1994 № 6

ТНПА и другая документация
	СТБ 1133-98

ГОСТ 3242-79

ГОСТ 23479-79

СТБ ЕН 970-2003



	
	
	
	- основной металл
	
	ГОСТ 23479-79

	1.2

*
	
	24.10/

29.143
	Измерение 

твердости

-образцы металла

- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 6996-66 
разд. 7

ГОСТ 9012-59

ГОСТ 9013-59

	1.3

*
	
	24.10/

29.061
	Механические 

испытания:

- статическое 

растяжение

-статический 

изгиб,

-ударный  изгиб

-образцы металла

- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 1497-84

ГОСТ 6996-66 

раздел 1 ,2, 3 5, 8, 9 

ГОСТ 9454-78

ГОСТ 14019-2003
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002


	1.4

**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением
	24.10/

32.123
	Рентгенографическая дефектоскопия:

- образцы сварных соединений*1

- сварные соединения;

- основной металл
	
	СТБ 1428-2003

ГОСТ 20426-82 табл. 2



	2.1

*
	Подъемные сооружения:

Грузоподъемные краны 
	24.10/

32.115
	Оптический контроль:

- визуальный метод, 
- внешний осмотр и 

измерения:
- сварные соединения;
	ГОСТ 1050-2013

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 8713-79

ГОСТ 11533-75

ГОСТ 11534-75

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 25032-81

ГОСТ 27584-88

ГОСТ 30242-97

ГОСТ 23055-78

ГОСТ 19281-2014

ГОСТ 10705-80

ГОСТ 8731-74
СТБ ISO 5817-2019
СТБ ISO 15614-1-2009

ТКП 45-1.03-103-2009

ТР-410-01-2016

Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв.   Постановлением 

МЧС РБ от 15.05.2015 №23)
	СТБ 1133-98

ГОСТ 3242-79

ГОСТ 23479-79

СТБ ЕН 970-2003



	
	
	
	- основной металл
	
	ГОСТ 23479-79

	2.2
*
	
	24.10/

32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия,  эхо-метод:

- сварные соединения;

- основной металл
	
	ГОСТ 14782-86



	2.3
*
	
	24.10/

29.143
	Измерение 

твердости

-образцы металла

- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 6996-66 разд. 7

ГОСТ 9012-59

ГОСТ 9013-59



	2.4
*
	
	24.10/

29.061
	Механические 

испытания:

- статическое 

растяжение 

-статический 

изгиб,

-ударный  изгиб

-образцы металла

- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 1497-84

ГОСТ 6996-66 

раздел 1 ,2, 3 5, 8, 9 

ГОСТ 9454-78

ГОСТ 14019-2003
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002


	2.5

**
	
	24.10/

32.123
	Рентгенографическая

 дефектоскопия:

- образцы сварных соединений*1;

- сварные соединения;

- основной металл
	Правила аттестации 

сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением.

Утв. Госпроматомнадзор РБ протокол от 27.06.1994 № 6 

(в ред. постановления МЧС РБ от 03.05.2014)
ТНПА и другая документация

	СТБ 1428-2003

ГОСТ 20426-82 табл. 2



	3.1
*
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления


	24.10/

32.115
	Оптический контроль:

- визуальный метод, 
- внешний осмотр и 

измерения:
- сварные соединения;
	ГОСТ 1050-2013

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 8713-79

ГОСТ 11533-75

ГОСТ 11534-75

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 25032-81

ГОСТ 27584-88

ГОСТ 30242-97

ГОСТ 23055-78

ГОСТ 19281-2014

ГОСТ 10705-80

ГОСТ 8731-74
СТБ ISO 5817-2019

СТБ ISO 15614-1-2009
СП 1.03.02-2020

СП 4.03.01-2020
Правила по обеспечению промышленной безопасности в области.
газоснабжения Республики Беларусь.  Утв.  Постановлением МЧС  РБ  от 02.02.2009 № 6 

(в ред. постановлений МЧС РБ от 03.05.2014 №14,  от 10.03.2015 №3,

от 30.05.2017 №22)

Правила аттестации 

сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением.

Утв. Госпроматомнадзор РБ протокол от 27.06.1994 № 6 (в ред. постановления МЧС РБ от 03.05.2014)

ТНПА и другая документация

	СТБ 1133-98

ГОСТ 3242-79

ГОСТ 23479-79

СТБ ЕН 970-2003



	
	
	
	- основной металл
	
	ГОСТ 23479-79

	3.2
*
	
	24.10/

29.143
	Измерение 

твердости

-образцы металла

- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 6996-66 раздел 7

ГОСТ 9012-59

ГОСТ 9013-59



	3.3

*
	
	24.10/

29.061
	Механические 

испытания:

- статическое 

растяжение 

-статический 

изгиб,

-ударный  изгиб

-образцы металла

- образцы сварных соединений


	
	ГОСТ 1497-84

ГОСТ 6996-66 

раздел 1 ,2, 3 5, 8, 9 

ГОСТ 9454-78

ГОСТ 14019-2003
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002


	3.4

**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления


	24.10/

32.123
	Рентгенографическая

 дефектоскопия:

- образцы сварных соединений;

- сварные соединения;

- основной металл
	
	СТБ 1428-2003

ГОСТ 20426-82 табл. 2



	4.1
*
	Технологическое оборудование, технологические  трубопроводы и их элементы


	24.10/

32.115
	Оптический контроль:

- визуальный метод, 
- внешний осмотр и 

измерения:
- сварные соединения;
	ГОСТ 1050-2013

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 8713-79

ГОСТ 11533-75

ГОСТ 11534-75

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 30242-97

ГОСТ 23055-78

ГОСТ 19281-2014

ГОСТ 10705-80

ГОСТ 8731-74
СТБ ISO 5817-2019
СТБ ISO 15614-1-2009
	СТБ 1133-98

ГОСТ 3242-79

ГОСТ 23479-79

СТБ ЕН 970-2003



	
	
	
	- основной металл
	
	ГОСТ 23479-79

	4.2
*
	
	24.10/

29.143
	Измерение 

твердости

-образцы металла

- образцы сварных соединений
	ТКП 45-3.05-167-2009
Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановленем МЧС Респубялики Беларусь от 23.04.2020     № 21
Правила аттестации 

сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением.

Утв. Госпроматомнадзор

РБ протокол от 27.06.1994 № 6 

(в ред. постановления МЧС РБ от 03.05.2014)
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 6996-66 раздел 7

ГОСТ 9012-59

ГОСТ 9013-59



	4.3
*
	
	24.10/

29.061
	Механические 

испытания:

- статическое 

растяжение 

-статический 

изгиб,

-ударный  изгиб

-образцы металла

- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 1497-84

ГОСТ 6996-66 

раздел 1 ,2, 3 5, 8, 9 

ГОСТ 9454-78

ГОСТ 14019-2003
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002


	4.4

**
	
	24.10/

32.123
	Рентгенографическая

 дефектоскопия:

- образцы сварных соединений;

- сварные соединения;

- основной металл

	
	СТБ 1428-2003

ГОСТ 20426-82 табл. 2



	5.1
*
	Объекты металлургических и литейных производств:  
- объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (крюки , цапфы, серьги, тяги и другое съемное оборудование)
	24.10/

32.115
	Оптический контроль:

- визуальный метод, 
- внешний осмотр и 

измерения:
- сварные соединения;
	ГОСТ 1050-2013

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 8713-79

ГОСТ 11533-75

ГОСТ 11534-75

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 30242-97

ГОСТ 23055-78

ГОСТ 19281-2014

ГОСТ 10705-80

ГОСТ 8731-74
СТБ ISO 5817-2019
СТБ ISO 15614-1-2009

Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов чёрных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов.  утв. Постановлением МЧС РБ от 29.05.2017 № 19
	СТБ 1133-98

ГОСТ 3242-79

ГОСТ 23479-79

СТБ ЕН 970-2003



	
	
	
	- основной металл
	
	ГОСТ 23479-79

	5.2
*
	
	24.10/

29.143
	Измерение 

твердости

-образцы металла

- образцы сварных соединений

	Правила аттестации 

сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением.

Утв. Госпроматомнадзор

РБ протокол от 27.06.1994 № 6 

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 6996-66 раздел 7

ГОСТ 9012-59

ГОСТ 9013-59



	5.3
*
	
	24.10/

29.061
	Механические 

испытания:

- статическое 

растяжение 

-статический 

изгиб,

-ударный  изгиб

-образцы металла

- образцы сварных соединений

	
	ГОСТ 1497-84

ГОСТ 6996-66 

раздел 1 ,2, 3 5, 8, 9 

ГОСТ 9454-78

ГОСТ 14019-2003
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002


	5.4

**
	Объекты металлургических и литейных производств:  
- объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (крюки , цапфы, серьги, тяги и другое съемное оборудование)
	24.10/

32.123
	Рентгенографическая

 дефектоскопия:

- образцы сварных соединений;

- сварные соединения;

- основной металл
	ГОСТ 1050-2013

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 8713-79

ГОСТ 11533-75

ГОСТ 11534-75

ГОСТ 14771-76

ГОСТ 30242-97

ГОСТ 23055-78

ГОСТ 19281-2014

ГОСТ 10705-80

ГОСТ 8731-74
СТБ ISO 5817-2019
СТБ ISO 15614-1-2009

Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов чёрных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов.  утв. Постановлением МЧС РБ от 29.05.2017 № 19
Правила аттестации 

сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением.

Утв. Госпроматомнадзор

РБ протокол от 27.06.1994 № 6 

ТНПА и другая документация
	СТБ 1428-2003

ГОСТ 20426-82 табл. 2




Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 

предприятия «БГЦА»






Е.В. Бережных
	_______________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	30.06.2023
дата принятия решения
	    Лист 2 Листов 2


	_______________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	30.06.2023
дата принятия решения
	    Лист 2 Листов 2
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