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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Грузоподъемные краны и механизмы, грузоподъемное оборудование (подъемники гидравлические с мобильными подъемными рабочими платформами (вышки), краны-манипуляторы и т.п.), съемные грузозахватные приспособления и тара
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): (сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86
	ул. Двинская, 23Б, 210034, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2**
	
	24.10/32.123
	Радиографический контроль: (сварные соединения)
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	1.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): (основной металл)
	АМИ.ВТ 0063-2025
	
	

	1.5*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб): (сварные соединения)
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8, р.9
	
	

	1.6**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	2.1**
	Металлоконструкции стальные
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): (сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86
	ул. Двинская, 23Б, 210034, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2**
	
	24.10/32.123
	Радиографический контроль: (сварные соединения)
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	2.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): (основной металл)
	АМИ.ВТ 0063-2025
	
	

	2.5*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб): (сварные соединения)
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8, р.9
	
	

	2.6**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	3.1**
	Технологические трубопроводы и технологическое оборудование
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): (сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86
	ул. Двинская, 23Б, 210034, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2**
	
	24.10/32.123
	Радиографический контроль: (сварные соединения)
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	3.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	3.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): (основной металл)
	АМИ.ВТ 0063-2025
	
	

	3.5*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб): (сварные соединения)
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8, р.9
	
	

	3.6**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	4.1**
	Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): (сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86
	ул. Двинская, 23Б, 210034, г. Витебск, Витебская область
	

	4.2**
	
	24.10/32.123
	Радиографический контроль: (сварные соединения)
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	4.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	4.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): (основной металл)
	АМИ.ВТ 0063-2025
	
	

	4.5*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб): (сварные соединения)
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8, р.9
	
	

	4.6**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	5.1**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): (сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86
	ул. Двинская, 23Б, 210034, г. Витебск, Витебская область
	

	5.2**
	
	24.10/32.123
	Радиографический контроль: (сварные соединения)
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	5.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	5.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): (основной металл)
	АМИ.ВТ 0063-2025
	
	

	5.5*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб): (сварные соединения)
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8, р.9
	
	

	5.6**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	6.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением. Сосуды, работающие под давлением
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): (сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86
	ул. Двинская, 23Б, 210034, г. Витебск, Витебская область
	

	6.2**
	
	24.10/32.123
	Радиографический контроль: (сварные соединения)
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	6.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	
	

	6.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): (основной металл)
	АМИ.ВТ 0063-2025
	
	

	6.5*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб): (сварные соединения)
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8, р.9
	
	

	6.6**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): (основной металл; сварные соединения)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	7.1**
	Образцы сварных соединений
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод):
	ГОСТ 14782-86
	ул. Двинская, 23Б, 210034, г. Витебск, Витебская область
	

	7.2**
	
	24.10/32.123
	Радиографический контроль:
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	7.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия):
	СТБ 1172-99
	
	

	7.4*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб):
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.8, р.9
	
	

	7.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения):
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	8.1**
	Конструкции стальные строительные
	25.11/11.116, 25.11/29.061
	Внешний вид лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 23118-2019 п.7.7;
ГОСТ 9.032-74
	ул. Двинская, 23Б, 210034, г. Витебск, Витебская область
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