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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 26 » января .2018 года
	Отдел (технического диагностирования) войсковой части 25819


	№ пункта
	Наименование объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Грузоподъемные механизмы, машины, краны, в том числе военного назначения
	24.10/

32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, 
эхо-метод

-основной металл.
	ГОСТ 5264-80

ГОСТ 16037-80

ГОСТ 22827-85

ГОСТ 25546-82

ГОСТ 25835-83

ГОСТ 27555-87

ГОСТ 27551-87

ГОСТ 27553-87

ГОСТ 27584-88

ГОСТ 27914-88

ГОСТ 30321-95

ГОСТ 30934.1-2002

ГОСТ 31271-2002

ГОСТ 30242-97

СТБ ISO 6520-1-2009

ТКП 45-1.03-103-2009

ТКП 054-2007

Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.

Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 №37 (в редакции Постановления МЧС РБ от 15.05.2015 г. №23
	СТБ EN 14127-2015

	1.2
	
	24.10/

32.103
	Контроль проникающими веществами:

-капиллярная (цветная) дефектоскопия

-сварные соединения;

-основной металл.
	
	СТБ 1172-99

	1.3
	
	24.10/

32.115
	Оптический контроль:

-визуальный метод;

-внешний осмотр и измерения

-сварные соединения;

-основной металл.
	
	СТБ 1133-98

СТБ EN 970-2003
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