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	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение № 1 
к аттестату аккредитации

BY/112 2.4382
от 12 апреля 2013 года 
на бланке ______ 

на 2 листах
редакция 03

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от ___  ___________ 2021 года
испытательной лаборатории 

Государственного унитарного предприятия по строительству «Заславское ПС»
	№

п/п
	Наименование объекта


	Код
	Наименование

характеристики

(показатель,

параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Заводская, 10, 223034, г. Заславль

	1.1
***
	Бетоны тяжелые для транспортного и гидротехничес
кого строительства

Бетоны конструкционные тяжелые
	23.63/
42.000
	Отбор и изготовление 

образцов
	СТБ 2221-2011

СТБ 1545-2005 

СТБ 1544-2005
	ГОСТ 10180-2012

	1.2
*


	
	23.63/

29.040
	Средняя плотность

(в состоянии естественной влажности)
	
	ГОСТ 12730.1-78 



	1.3
*
	
	23.63/

29.121
	Прочность на сжатие 
	
	ГОСТ 18105-2018

ГОСТ 10180-2012 

	1.4

**
	
	23.63/

29.121
	Прочность на сжатие (метод ударного импульса)
	
	СТБ 2264-2012 

ГОСТ 22690-2015

	2.1
***
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/

42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1307-2012
СТБ 1307-2012


	ГОСТ 5802-86 
п.1.2-1.6

	2.2
*
	
	23.64/

29.040
	Средняя плотность раствора
	
	ГОСТ 5802-86 п.7

	2.3
*
	
	23.64/

29.121
	Прочность на сжатие 
	
	СТБ 1307-2012

п.7.8, п.7.9

ГОСТ 5802-86 п.6


	2.4
**
	Смеси растворные и растворы строительные
	  23.64/

29.061
	Подвижность растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 п. 2



	3.1
***
	Смеси бетонные
	23.64/

42.000
	Отбор проб
	СТБ 1035-96


	СТБ 1545-2005 п.4

	3.3
**
	
	23.64/

35.065
	Температура
	
	СТБ 1545-2005 п.9

	3.4
**
	
	23.63/

29.144
	Удобоукладыва
емость (осадка конуса)

	СТБ 1035-96


	СТБ 1545-2005 п.5.3


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; 

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации 

Республики Беларусь-

директор государственного 

предприятия «БГЦА» 
            ____________ 
            __Е.В.Бережных____

  
     (подпись) 
(инициалы, фамилия) 

                                                                                                М.П.                          

	_______________________ 

(подпись ведущего эксперта 
         по аккредитации)

М.П.
	  03.09.2021                                                       (дата принятия решения)

	    Лист 1 Листов 2


	_______________________ 

(подпись ведущего эксперта 
         по аккредитации)

М.П.
	03.09.2021                                                       
(дата принятия решения)
	    Лист 2 Листов 2


	
	_________________________ М.П

    .подпись ведущего оценщика
             06.01.2015
      дата (число, месяц, год)

Лист 2 Листов 1

	_________________________ М.П

    .подпись ведущего оценщика
             06.01.2015
      дата (число, месяц, год)

Лист 2 Листов 1
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