Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0. 3514

от «30» сентября 2008 года 

на бланке № ____________
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июля 2012 года на 1-ом листе
Испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Велис» 
	Наименование

объекта или

вида испытаний
	Код


	Характеристика

объекта или

вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего

требования к

	
	
	
	показателям объекта

испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Материалы рулонные кровельные
	
	1.1 Отбор образцов

1.2 Внешний вид 

1.3 Определение линейных размеров и площади 

1.4 Определение гибкости

1.5 Определение водопоглащения

1.6 Определение водонепроницаемости

1.7 Определение теплостойкости

1.8 Определение массы вяжущего с наплавленной стороны

1.9 Определение массы 1 м2
	СТБ 1107-98
	ГОСТ 2678-94, п.3.1.3

ГОСТ 2678-94, п.3.2

ГОСТ 2678-94, п.3.3
ГОСТ 2678-94, п.3.9
ГОСТ 2678-94, п.3.10

ГОСТ 2678-94, п.3.11

ГОСТ 2678-94, п.3.12

ГОСТ 2678-94, п.3.19

ГОСТ 2678-94, п.3.22
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