	№ BY/112 02.2.0.885
	Лист 2 листов 1
	

	
	
	



	
	
	Приложение № 1 к аттестату аккредитации 

№ BY/112 02.2.0.4195
 от 04 июля 2011 года
на бланке № _______
на 1 листе


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 07 июня 2013 года

(новая редакция)
Испытательной лаборатории  

Иностранного торгово-производственного унитарного предприятия
«ПРИНЦ ТРЕЙДИНГ»
	Наименование 
объекта или вида испытаний
	Код

	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, 

устанавливающих требования к

	
	
	
	показателям 
объекта 
испытаний
	методам 
испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	 Смеси бетонные
	
	Отбор проб
	СТБ 1035-96

	СТБ 1545-2005 п.4

	
	
	Диаметр растекания конуса 

бетонной смеси
	
	СТБ 1545-2005 п.5.2



	
	
	Осадка конуса
	
	СТБ 1545-2005 п.5.3

	
	
	Средняя плотность
	
	СТБ 1545-2005 п.6

	
	
	Температура бетонной смеси
	
	СТБ 1545-2005 п.9

СТБ 1035-96 п.6.7

	
	
	Сохраняемость свойств бетонной смеси
	
	СТБ 1545-2005 п.10

	Бетоны конструкционные тяжелые
	
	Отбор проб
	СТБ 1544-2005

	ГОСТ 10180-90 п.2.2

	
	
	Прочность бетона на сжатие
	
	ГОСТ 10180-90

	Смеси растворные и растворы строительные
	
	Отбор проб
	СТБ 1307-2012
	ГОСТ 5802-86 п.1

	
	
	Подвижность растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 п.2

	
	
	Расслаиваемость растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 п.4

	
	
	Прочность раствора на сжатие
	
	ГОСТ 5802-86 п.6

	
	
	Плотность растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 п.3

	
	
	Средняя плотность раствора
	
	ГОСТ 5802-86 п.7


	Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 

предприятия «БГЦА»
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