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ДОПОЛНЕНИЕ № 1
к области аккредитации от «11» июля 2014 года

испытательной лаборатории 

Государственного унитарного дорожно-строительного предприятия  
«Белоозерская ДСПМК-26»

	Наименование

объекта или вида

испытаний
	Код 
объекта
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение НПА,  
в том числе ТНПА, 
устанавливающего  требования к

	
	
	
	показателям

объекта

испытаний
	методам

испытаний  

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные
	
	1.1.Определение водонасыщения

	СТБ 2175-2011   
	СТБ 1115-2004  п.6.7   



	
	
	1.2.Определение набухания

	
	СТБ 1115-2004  п.6.8  

	
	
	1.3.Определение слеживаемости

	
	СТБ 1115-2004  п.6.19   

	
	
	1.4.Определение предела прочности при сжатии при температуре 0 °С

	
	СТБ 1115-2004  п.6.9   

	
	
	1.5.Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде


	
	СТБ 1115-2004  п.6.15   

	
	
	1.6.Определение содержания остаточного вяжущего и зернового состава минеральной части

	
	СТБ 1115-2004  п.6.17   
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